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ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
испытательной Лаборатории Учреждения «Республиканского центра сертификации в строительстве».

	№№
п/п
	Наименование объектов, подлежащих отбору образцов и испытанию
	Обозначение документа на объекты, подлежащие отбору образцов и испытанию
	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов
	Обозначение методов/методик испытаний и отбора образцов
	Диапазон измерений,
ед. измерений
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	ИЛ  РЦ  «Стройсертификация»,     ул.  Чокона Валиханова

	   
1
	Плитки керамические глазурованные для внутренней
облицовки стен

Плитки керамические для пола
	
ГОСТ 13996-2019


	
Внешний вид
Водопоглощение 

Прочность при изгибе
	
 ГОСТ 27180-2019

 ──║──

 ──║──
	                 


0 - 16 %

15 - 28 МПа

	
2
	Листы гипсокартонные (ГКЛ)
	ГОСТ 6266-97
ГОСТ 32614-2012
Закон КР ТР БСМИиК от 29.01.2010 № 18
	Прочность гипсокартонных листов при изгибе

Сцепление гипсового сердечника с картоном
	ГОСТ 6266-97

──║──
	5,4 – 49,0 кгс
Сцепление гипсового сердечника с картоном должно быть прочнее, чем сцепление слоев картона 

	
3
	Профили 
поливинилхлоридные 
для оконных и дверных блоков. 
	ГОСТ 30673-2013
[bookmark: _GoBack]Закон КР ТР БСМИиК от 29.01.2010 № 18
	Определение стойкости к удару 
	ГОСТ 30673-2013
	  (-) 10 ± 1,0°С 
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